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Bakterienaufnahmerate (%) Vor dem Waschen: 97.7% 
Nach dem Waschen (50 Waschgänge): 97.7%

Testbakterien Staphylococcus aureus ATCC 6538.
Kommt u. a. in Küchen, an Küchengeräten, in Lebens-
mitteln und Milchprodukten vor.
Verursacht: Erbrechen, Lebensmittelvergiftung und 
Durchfall.

Art. Nr. 1000009922
1000009923

Berechnung der Bakterienaufnahmefähigkeit des Mopps:

Bakterienaufnahmerate = [(Mb - Mc) / Mb] x 100
Mb = Durchschnittliche Anzahl Bakterien auf der Testoberfläche vor der Aufnah       
me. (Auf der Oberfläche verteilte Bakterienmenge)
Mc = Durchschnittliche Anzahl Bakterien auf der Testoberfläche nach der Aufnah-
me. (Bakterienmenge auf der Oberfläche nach dem Wischen)

Vor dem Wischen: Vor dem Wischen:
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Wassermenge 1-faches Prüfkörpergewicht

Gewichtslast 1 kg

Oberfläche Vinylfliese (Wachs beschichtet)

Wischfläche 30 cm 

Waschbedingungen Haushaltswaschmaschine, 60 oC 
Schwaches Alkali-Waschmittel 0,2% 
Waschgänge: 50

Testbedingungen:

Illustration der Testmethode:

10cm*10cm

Kulturlösung (1,0ml)

(1-faches Prüfkörpergewicht)
Nasse Bedingung

Last-1,0kg

Prüfkörper

Oberfläche (= Vinylfliese)

(= Bakterien + Nährboden)

Wischbreite (30cm)


